
Spis treœci

Przedmowa ...................................................................................................................... 9

1. Wstêp ........................................................................................................................... 11

2. Analiza metod zagospodarowania odpadów wiertniczych ....................................... 13

3. Metodyka badañ .......................................................................................................... 25

4. Charakterystyka u¿ytych materia³ów ....................................................................... 29

4.1. Charakterystyka odpadowych p³uczek wiertniczych ............................................. 29

4.2. Charakterystyka dodatków mineralnych................................................................ 34

4.3. Charakterystyka spoiw mineralnych ...................................................................... 35

4.4. Charakterystyka cieczy zarobowych...................................................................... 36

5. Badania zu¿ytych p³uczek wiertniczych pod k¹tem mo¿liwoœci

ich wykorzystania w geotechnice ............................................................................... 38

5.1. Analiza sk³adu granulometrycznego ...................................................................... 40

5.2. Badania sk³adu fazowego ...................................................................................... 41

5.3. Badania mikrostruktury ......................................................................................... 45

5.4. Badania w³aœciwoœci chemicznych ....................................................................... 46

6. Okreœlenie wp³ywu promieniowania UV-A na przemiany odpadowych

p³uczek wiertniczych .................................................................................................. 49

7. Modyfikacja w³aœciwoœci zu¿ytych p³uczek wiertniczych

pod wp³ywem temperatury i dodatków mineralnych .............................................. 55

7.1. Proces granulacji.................................................................................................... 55

7.2. Proces obróbki termicznej...................................................................................... 56

7.3. Badania w³aœciwoœci fizyczno-mechanicznych ..................................................... 56

7.4. Badania w³aœciwoœci chemicznych ........................................................................ 58

7.5. Badania sk³adu fazowego....................................................................................... 63

8. Wp³yw zu¿ytych p³uczek wiertniczych na w³aœciwoœci zaczynów cementowych..... 68

8.1. Wp³yw produktów pra¿enia odpadowych p³uczek
na w³aœciwoœci œwie¿ych zaczynów cementowych................................................ 70

5



8.2. Wp³yw produktów pra¿enia zu¿ytych p³uczek wiertniczych
na w³aœciwoœci stwardnia³ych zaczynów cementowych............................................ 76

8.2.1. Wp³yw zu¿ytych p³uczek na toksycznoœæ
stwardnia³ych zaczynów cementowych....................................................... 76

8.2.2. Wp³yw zu¿ytych p³uczek
na wytrzyma³oœæ stwardnia³ych zaczynów .................................................. 78

8.2.3. Wp³yw odpadowych p³uczek wiertniczych
na sk³ad fazowy zaczynów cementowych.................................................... 79

8.2.4. Wp³yw odpadowych p³uczek
na mikrostrukturê zaczynów cementowych ................................................. 81

9. Opracowanie sposobu zagospodarowania zu¿ytych p³uczek wiertniczych ........... 87

10. Wnioski koñcowe....................................................................................................... 92

Literatura ........................................................................................................................ 95


