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1. Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2. Pojęcie lepkości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.1. Reologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
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4. Pomiary reologiczne ciekłych stopów żelaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.1. Charakterystyka reometru wysokotemperaturowego FRS1600 . . . . . . . . . . . . . 39
4.2. Stosowane układy pomiarowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
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